
Färbevorgang für 4/ 8 Liter Färbelösung
Die einzelnen Mengen können einfach mit Meßbechern abgemessen werden

1. Einweichen
Mischen Sie Soda Ash mit warmem Wasser und lassen Sie den Stoff mindestens 15 Minuten darin 
ziehen. Danach gut abtropfen lassen oder wringen, um die Färbelösung nicht zu verwässern.
5lWasser - 150ml Soda-Ash 
10l Wasser - 300ml Soda-Ash

2. Färbelösung:
Rühren Sie die Folgendes in warmes Wasser ein. 
 
4,0 bis 4,25 Liter (5m Stoff)
- 700ml Urea (500g)
- 50ml Salz
- 100 bis 125ml Farbe

8,0 bis 8,5 Liter (für 10l Wanne, ca. 10m Stoff)
- 1400ml Urea (1kg)
- 100ml Salz
- 200 bis 250ml Farbe

Zur besseren Hadhabung lösen Sie die Farbe in einer geringeren Menge des Färbewassers auf und 
geben dann das Gemisch zurück in die Färbewanne. 
Bei manchen Farben kann es zu Klümpchenbildung beim Einrühren kommen. Dann helfen oft 
einige wenige Tropfen Geschirrspülmittel vor Einrühren der Farbe.

- Ein einheitlicher Farbton stellt sich ein, wenn der Stoff in den innerhalb der folgenden 3 Stunden 
den Stoff alle ca. 45 Minuten in der Färbelösung schwenken. 
- Je weniger Sie den Stoff schwenken, desto mehr ist das Ergebnis marmoriert.
- Dann den Stoff für weitere 3 Stunden im Farbbad ruhen lassen.

Zuletzt den Stoff gut klarspülen, bis keine Farbrückstände mehr austreten. Mit einem milden 
Waschmittel in der Waschmaschine bei einer Temperatur bis 60°C (je nach Stoffart) waschen und 
trocknen.


