
Baumwolle, Seide, Ramin und andere pflanzliche Fasern färben

1. Material in klarem Wasser einweichen. 
Teilweise reichen schon wenige Minuten.

2. Sodalösung herstellen:
5g per 250ml     (1 cup) warmes Wasser*
10 g per 500ml  (2 cups)  warmes Wasser*    
20g per 1000ml (4 cups) warmes Wasser*              
80g per 4 Liter  (1 gallon) warmes Wasser*

*Salz hinzufügen: 10g (2 tsp) per 250ml (1 cup)

Herstellen der Farblösung
(je 1m Stoff / 1Yd):
Warmes Wasser (35 degrees C)    250ml  (1 cup)
Urea                                         30-60g (2-4 TB)
Dye-Farbe                                30g (2 TB)*
* Schwarz und Türkis: Farbmenge verdoppeln 60g (4 TB)

(Je 25cm Stoff/ ¼Yd)
Warm water                                60ml (¼ cup)
Urea                                             30g  (2 TB)
Dye                                              7.5g (1.5 Tsp)
* Schwarz und Türkis: Farbmenge verdoppeln 15g (1 TB)

4. Stoff färben:
 Option #1
a. Die konzentrierte Farblösung über den Stoff gießen und das Material in der Lösung schwenken
b. Nach 5-15 Minuten mit der Sodalösung 250ml (1 cup) übergießen oder 60ml (¼ cup) je 25cm 
Stoff. Jetzt das Material so manipulieren, daß sich die Sodalösung gleichmäßig verteilen kann
c. Jetzt mindestens 1 Stunde ruhen lassen, dann erneut schwenken und wieder ruhen lassen.

Option #2
a. Färbelösung in den Färbebehälter geben (250ml/ 1cup je 1m, 60ml/ ¼ cup je ¼m Stoff)
b. Sodalösung hinzugeben (250ml/ 1cup je 1m, 60ml/ ¼ cup je ¼m Stoff)
c. Den befeuchteten Stoff in die Farb-Soda-Lösung geben.
d. Stoff in der Lösung schwenken, dann ruhen lassen, erneut schwenken und wieder ruhen lassen. 

5. Auswirkung des Schwenkens auf das Ergebnis:
1 Stunde und mehr Ruhezeit zwischen den Bewegungsphasen ergibt einen Marmoreffekt.
30 bis 45 Minuten Ruhezeit zwischen den Bewegungsphasen ergeben einen gleichmäßigen (Uni) 
Farbton.
Der Stoff muß mindestens 3 Stunden in der Färbelösung verweilen

6.Waschen des Stoffes: 
Nach dem Färben wird der Stoff unter fließendem Wasser gespült, bis das ablaufende Wasser fast 
klar ist. Danach den gefärbten Stoff in der Waschmaschine bei 60°C mit Synthrapol Waschmittel 
waschen. Dabei einen zusätzlichen Spülgang wählen und sicherstellen, daß alle nicht gebundene 
Farbreste ausgewaschen sind. Danach im Trockner oder auf der Leine trocknen.

Patchwork-Pro wünscht Ihnen viel Freude beim Färben und wunderschöne Ergebnisse!


